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CUADRO DE ESPECIFICACIONES PARA HORMIGONES - EHE oA
i k—30— = 50—
MATERIALES HORMIGON ACERO -
POSICION Nivel de |Coeficiente de : .. | Contenido min. [Maxima relacion| Tamano max. | Consistencia ‘e Resistencia Nivel de | Coeficiente de Tipo de
ELEMENTO Control Seguridad Tipo de Hormigon de Cemento (a/c) del Arido s/.UNE 7103 Compactacion a los 28 dias Control Seguridad Acero
CIMENTACION ZAPATAS Y LOSA |Estadistico| Jc=1,50 HA 25/P/20/Ila 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Ple’lst!ca V!brado >25 N/mm2 Normal 0s=1,15 B 500 S PROYECTO BAS|CO Y DE EJ ECUC|ON i XUNTA DE GALICIA
VIGAS DE ATADO  |Estadistico| 9c=1,50 HA 25/P/20/Ila 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm2 Normal 0s=1,15 B500S + 0 . , .
SOPORTES Estadistico| gc=1,50 HA 25/P/20/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm2 | Normal gs=1,15 B 500 S PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA [ ¢4 CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION
ELEMENTOS FORJADOS Estadistico| gc=1,50 HA 25/B/20/lla 275 kg/ma. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 | Normal | 9s=1,15 B500 S E ORDENACION UNIVERSITARIA
AL INTERIOR VIGAS Estadistico| gc=1,50 HA 25/B/20/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 Normal 0s=1,15 B 500 S FERNANDO FERRO CRUZ . . o _ o
MUROS Estadistico| gc=1,50 HA 25/P/40/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm2 Normal gs=1,15 B 500 S — Arquitecto Col. 3120 — EMPLAZAMIENTO:  Avda. Francisco Yo eZN Badia n® 1
LOSAS Estadistico| gc=1,50 HA 25/B/20/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 Normal 9s=1,15 B 500 S MUGARDOS (A CORURNA)
SEMENTOS TODOS Estadistico| gc=1,50 | HA 25/B/20/llla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 | Normal gs=1,15 B 500 S
lla/lla+Qa lla EL ACERO A EMPLEAR EN LAS ARMADURAS DEBERA ESTAR CERTIFICADO CON SELLO DE CALIDAD HOMOLOGADO AL EJECUTAR LA estructura PLANO N°* E-01
RECUBRIMIENTOS NOMINALES PARA 25<fck<40 35/50 mm. 45 mm. CIMENTACION SE REALIZARA LA RED DE PUESTA A TIERRA EN CONFORMIDAD CON EL R.E.B.T. Y LA N.T.E. IEP. 1/50
RECUBRIMIENTOS MINIMOS PARA 25<fck<40 25/40 mm. 35 mm. FECHA: ABRIL 2015 CIMENTACION ESCALA™ 1775
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CUADRO DE ESPECIFICACIONES PARA HORMIGONES - EHE
MATERIALES HORMIGON ACERO
POSICION Nivel de |Coeficiente de . .. | Contenido min. [Maxima relacion| Tamafo max. | Consistencia ‘e Resistencia Nivel de | Coeficiente de Tipo de
ELEMENTO Control Seguridad Tipo de Hormigon | =40 =emento (alc) del Arido | s/.UNE 7103 | Compactacion | 1058 dias Control Seguridad Acero
CIMENTACION ZAPATAS Y LOSA |Estadistico| §c=1,50 HA 25/P/20/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm2 Normal gs=1,15 B 500 S PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION XUNTA DE GALICIA
VIGAS DE ATADO  |Estadistico| 9c=1,50 HA 25/P/20/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm2 Normal 0s=1,15 B 500 S , .
SOPORTES |Estadistico] 0o=150 | HA25/Pi20lla | 275 kgim3. | 060 20mm | Plastica | Vibrado | >25Nimm> | Normal | 9s=L15 | B500S PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION
ELEMENTOS FORJADOS Estadistico] gc=1,50 HA 25/B/20/l1a 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 | Normal 9s=1,15 B500 S E ORDENACION UNIVERSITARIA
AL INTERIOR VIGAS Estadistico| gc=1,50 HA 25/B/20/1la 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 Normal gs=1,15 B 500 S FERNANDO FERRO CRUZ ) . ~ - o
MUROS Estadistico| Jc=1,50 HA 25/P/40/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm2 Normal 0s=1,15 B 500 S — Arquitecto Col. 3120 — EMPLAZAMIENTO: - Avda. Francisco ngeZNBOd fan® 1
LOSAS Estadistico| gc=1,50 HA 25/B/20/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 Normal 9s=1,15 B 500 S MUGARDOS (A CORURNA)
SEMENTOS TODOS Estadistico| gc=1,50 | HA 25/B/20/llla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 | Normal gs=1,15 B 500 S
lla/lla+Qa lla EL ACERO A EMPLEAR EN LAS ARMADURAS DEBERA ESTAR CERTIFICADO CON SELLO DE CALIDAD HOMOLOGADO AL EJECUTAR LA estructura PLANO N* E-02
RECUBRIMIENTOS NOMINALES PARA 25<fck<40 35/50 mm. 45 mm. CIMENTACION SE REALIZARA LA RED DE PUESTA A TIERRA EN CONFORMIDAD CON EL R.E.B.T. Y LA N.T.E. IEP.
RECUBRIMIENTOS MINIMOS PARA 25<ick<d0 25140 M. 35 mm. FECHA: ABRIL 2015 MUROS. CUADRO DE PILARES. ESCALA  1/50
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CUADRO DE ESPECIFICACIONES PARA HORMIGONES - EHE
MATERIALES HORMIGON ACERO
POSICION Nivel de |Coeficiente de . .. | Contenido min. [Maxima relacion| Tamano max. | Consistencia ” Resistencia Nivel de | Coeficiente de Tipo de
ELEMENTO Control Seguridad Tipo de Hormigon de Cemento (alc) del Arido s/.UNE 7103 Compactacion a los 28 dias Control Seguridad Acero
i ZAPATAS Y LOSA Estadistico| Jc=1,50 HA 25/P/20/11a 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm2 Normal gs=1,15 B 500 S «in
VIGAS DE ATADO  |Estadistico| 9c=1,50 HA 25/P/20/lla g/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm2 Normal gs=1,15 B 500 S + 0 4
SOPORTES Estadistico| gc=1,50 HA 25/P/20/1la 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm2 Normal gs=1,15 B 500 S PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA +r+
ELEMENTOS FORJADOS Estadistico| Jc=1,50 HA 25/B/20/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 Normal 0s=1,15 B 500 S
AL INTERIOR VIGAS Estadistico| 0c=1,50 HA 25/B/20/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 Normal 0s=1,15 B 500 S FERNANDO FERRO CRUZ EMPLAZAMIENTO:  Avdg
MUROS Estadistico| 0c=1,50 HA 25/P/40/l1a 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm2 Normal 0s=1,15 B 500 S - Arquitecto Col. 3120 — ' ’
LOSAS Estadistico| Jc=1,50 HA 25/B/20/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 Normal 0s=1,15 B 500 S
EtE“fTEgFI%% TODOS Estadistico| gc=1,50 HA 25/B/20/llla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 | Normal gs=1,15 B 500 S
lla/lla+Qa lla EL ACERO A EMPLEAR EN LAS ARMADURAS DEBERA ESTAR CERTIFICADO CON SELLO DE CALIDAD HOMOLOGADO AL EJECUTAR LA estructura
RECUBRIMIENTOS NOMINALES PARA 25<fck<40 35/50 mm. 45 mm. CIMENTACION SE REALIZARA LA RED DE PUESTA A TIERRA EN CONFORMIDAD CON EL R.E.B.T. Y LA N.T.E. IEP.
RECUBRIMIENTOS MiNIMOS PARA 25<fck<40 25/40 mm. 35 mm. FECHA: ABRIL 2015 SUELO DE PLANTA BAJA.

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERiA DE CULTURA, EDUCACION
E ORDENACION UNIVERSITARIA

Francisco Yafiez Badia n® 1

MUGARDOS (A CORURNA)

PLANO N* E-03

ESCALA  1/75
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CUADRO DE ESPECIFICACIONES PARA HORMIGONES - EHE
MATERIALES HORMIGON ACERO
POSICION Nivel de |Coeficiente de : .- | Contenido min. [Maxima relacion| Tamafo max. | Consistencia ” Resistencia Nivel de | Coeficiente de Tipo de
ELEMENTO Control Seguridad Tipo de Hormigon de Cemento (a/c) del Arido s/.UNE 7103 Compactacion a los 28 dias Control Seguridad Acero
CIMENTACION | ZAPATAS Y LOSA _ [Estadistico| Q=150 HA 25/P/20/lla__| 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm2__| Normal 9s=1,15 B 500 S PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION 2% XUNTA DE GALICIA
VIGAS DE ATADO  |Estadistico| 9c=1,50 HA 25/P/20/Ila 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm2 Normal 0s=1,15 B 500 S + 0 . , .
SOPORTES Estadistico| gc=1,50 HA 25/P/20/1la 275 kg/m3, 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm2 | Normal | 0s=1,15 B500S PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA [y ¢4 CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION
ELEMENTOS FORJADOS Estadistico] gc=1,50 HA 25/B/20/la 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 | Normal 9s=1,15 B 500 S E ORDENACION UNIVERSITARIA
AL INTERIOR VIGAS Estadistico| gc=1,50 HA 25/B/20/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 Normal 0s=1,15 B 500 S FERNANDO FERRO CRUZ . . o _ o
MUROS Estadistico| gc=1,50 HA 25/P/40/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm?2 Normal gs=1,15 B 500 S - Arquitecto Col. 3120 — EMPLAZAMIENTO:  Avda. Francisco Yo eZN Badia n® 1
LOSAS Estadistico| gc=1,50 HA 25/B/20/1la 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 | Normal gs=1,15 B500 S MUGARDOS (A CORURNA)
SEMENTOS TODOS Estadistico| gc=1,50 | HA 25/B/20/llla 275 kg/m3, 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25N/mm2 | Normal | 0s=1,15 B 500 S
lla/lla+Qa la EL ACERO A EMPLEAR EN LAS ARMADURAS DEBERA ESTAR CERTIFICADO CON SELLO DE CALIDAD HOMOLOGADO AL EJECUTAR LA estructura PLANO N* E-04
RECUBRIMIENTOS NOMINALES PARA 25<fck<40 35/50 mm. 45 mm. CIMENTACION SE REALIZARA LA RED DE PUESTA A TIERRA EN CONFORMIDAD CON EL R.E.B.T. Y LA N.T.E. IEP.
RECUBRIMIENTOS MINIMOS PARA 25<fck<40 25140 mm. 35 mm. FECHA: ABRIL 2015 SUELO DE PLANTA BAJA.VIGAS. ESCALA 1/100
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Da de la Losa—Planta de cubiertas
R — < — j
CUADRO DE ESPECIFICACIONES PARA HORMIGONES - EHE
MATERIALES HORMIGON ACERO
POSICION Nivel de |Coeficiente de . .. | Contenido min. [Maxima relacion| Tamano max. | Consistencia ‘e Resistencia Nivel de | Coeficiente de Tipo de
ELEMENTO Control Seguridad Tipo de Hormigon de Cemento (a/c) del Arido s/.UNE 7103 Compactacion a los 28 dias Control Seguridad Acero
. ZAPATAS Y LOSA |Estadistico| Jc=1,50 HA 25/P/20/Ila 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm2 Normal 0s=1,15 B500S
CIMENTACION ™\ |GAS DE ATADO  |Estadistico| 9c=1,50 HA 25/P/20/1la 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm2 | Normal 9s=1,15 B 500 S
SOPORTES Estadistico| Jc=1,50 HA 25/P/20/1la 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm2 Normal gs=1,15 B 500 S
ELEMENTOS FORJADOS Estadistico| Jc=1,50 HA 25/B/20/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 Normal 0s=1,15 B 500 S
AL INTERIOR VIGAS Estadistico| Jc=1,50 HA 25/B/20/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 Normal 0s=1,15 B500S
MUROS Estadistico| Jc=1,50 HA 25/P/40/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm2 Normal 0s=1,15 B 500 S
LOSAS Estadistico| Jc=1,50 HA 25/B/20/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 Normal 0s=1,15 B 500 S
EtE“Q'TEg;%% TODOS Estadistico| gc=1,50 HA 25/B/20/1lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 | Normal gs=1,15 B 500 S
lla/lla+Qa lla EL ACERO A EMPLEAR EN LAS ARMADURAS DEBERA ESTAR CERTIFICADO CON SELLO DE CALIDAD HOMOLOGADO AL EJECUTAR LA
RECUBRIMIENTOS NOMINALES PARA 25<fck<40 35/50 mm. 45 mm. CIMENTACION SE REALIZARA LA RED DE PUESTA A TIERRA EN CONFORMIDAD CON EL R.E.B.T. Y LA N.T.E. IEP.
RECUBRIMIENTOS MiNIMOS PARA 25<fck<40 25/40 mm. 35 mm.
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CUADRO DE ESPECIFICACIONES PARA HORMIGONES - EHE
MATERIALES HORMIGON ACERO
POSICION Nivel de |Coeficiente de . .. | Contenido min. [Maxima relacion| Tamano max. | Consistencia ‘e Resistencia Nivel de | Coeficiente de Tipo de
ELEMENTO Control Seguridad Tipo de Hormigon de Cemento (a/c) del Arido s/.UNE 7103 Compactacion a los 28 dias Control Seguridad Acero
. ZAPATAS Y LOSA |Estadistico| Jc=1,50 HA 25/P/20/Ila 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm2 Normal 0s=1,15 B500S
CIMENTACION ™\ |GAS DE ATADO  |Estadistico| 9c=1,50 HA 25/P/20/1la 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm2 | Normal 9s=1,15 B 500 S
SOPORTES Estadistico| Jc=1,50 HA 25/P/20/1la 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm2 Normal gs=1,15 B 500 S
ELEMENTOS FORJADOS Estadistico| Jc=1,50 HA 25/B/20/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 Normal 0s=1,15 B 500 S
AL INTERIOR VIGAS Estadistico| Jc=1,50 HA 25/B/20/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 Normal 0s=1,15 B500S
MUROS Estadistico| Jc=1,50 HA 25/P/40/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm2 Normal 0s=1,15 B 500 S
LOSAS Estadistico| Jc=1,50 HA 25/B/20/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 Normal 0s=1,15 B 500 S
EtE“Q'TEg;%% TODOS Estadistico| gc=1,50 HA 25/B/20/1lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 | Normal gs=1,15 B 500 S
lla/lla+Qa lla EL ACERO A EMPLEAR EN LAS ARMADURAS DEBERA ESTAR CERTIFICADO CON SELLO DE CALIDAD HOMOLOGADO AL EJECUTAR LA
RECUBRIMIENTOS NOMINALES PARA 25<fck<40 35/50 mm. 45 mm. CIMENTACION SE REALIZARA LA RED DE PUESTA A TIERRA EN CONFORMIDAD CON EL R.E.B.T. Y LA N.T.E. IEP.
RECUBRIMIENTOS MiNIMOS PARA 25<fck<40 25/40 mm. 35 mm.
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CUADRO DE ESPECIFICACIONES PARA HORMIGONES - EHE
MATERIALES HORMIGON ACERO
POSICION Nivel de |Coeficiente de . .. | Contenido min. [Maxima relacion| Tamano max. | Consistencia ‘e Resistencia Nivel de | Coeficiente de Tipo de
ELEMENTO Control Seguridad Tipo de Hormigon de Cemento (a/c) del Arido s/.UNE 7103 Compactacion a los 28 dias Control Seguridad Acero
. ZAPATAS Y LOSA |Estadistico| Jc=1,50 HA 25/P/20/Ila 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm2 Normal 0s=1,15 B500S
CIMENTACION ™\ |GAS DE ATADO  |Estadistico| 9c=1,50 HA 25/P/20/1la 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm2 | Normal 9s=1,15 B 500 S
SOPORTES Estadistico| Jc=1,50 HA 25/P/20/1la 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm2 Normal gs=1,15 B 500 S
ELEMENTOS FORJADOS Estadistico| Jc=1,50 HA 25/B/20/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 Normal 0s=1,15 B 500 S
AL INTERIOR VIGAS Estadistico| Jc=1,50 HA 25/B/20/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 Normal 0s=1,15 B500S
MUROS Estadistico| Jc=1,50 HA 25/P/40/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm2 Normal 0s=1,15 B 500 S
LOSAS Estadistico| Jc=1,50 HA 25/B/20/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 Normal 0s=1,15 B 500 S
EtE“Q'TEg;%% TODOS Estadistico| gc=1,50 HA 25/B/20/1lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 | Normal gs=1,15 B 500 S
lla/lla+Qa lla EL ACERO A EMPLEAR EN LAS ARMADURAS DEBERA ESTAR CERTIFICADO CON SELLO DE CALIDAD HOMOLOGADO AL EJECUTAR LA
RECUBRIMIENTOS NOMINALES PARA 25<fck<40 35/50 mm. 45 mm. CIMENTACION SE REALIZARA LA RED DE PUESTA A TIERRA EN CONFORMIDAD CON EL R.E.B.T. Y LA N.T.E. IEP.
RECUBRIMIENTOS MiNIMOS PARA 25<fck<40 25/40 mm. 35 mm.
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CUADRO DE ESPECIFICACIONES PARA HORMIGONES - EHE

MATERIALES HORMIGON ACERO
. : — _ — P P 4 _ : S — _ A oo de
POSICION ELEMENTO | velde |Coetelerie’® | Tipo de Hormigen | CgnRSe N Maxima Felacion | Tamar e | CoNE T1og | Compactacion | Resisenca Cotad " | Aero
, ZAPATAS Y LOSA |Estadistico| gc=1,50 HA 25/P/20/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm2 9s=1,15 B 500 S
CIMENTACION ™\/|GAS DE ATADO  |Estadistico] 9c=1,50 HA 25/P/20/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm2 gs=1,15 B 500 S
SOPORTES Estadistico| Jc=1,50 HA 25/P/20/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm2 0s=1,15 B500S
ELEMENTOS FORJADOS Estadistico| gc=1,50 HA 25/B/20/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 gs=1,15 B500S
AL INTERIOR VIGAS Estadistico| 0Qc=1,50 HA 25/B/20/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 gs=1,15 B 500 S
MUROS Estadistico| Jc=1,50 HA 25/P/40/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm2 gs=1,15 B500S
LOSAS Estadistico| 0c=1,50 HA 25/B/20/lla 275 kg/ma3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 gs=1,15 B 500 S
EtE’;ngg%% TODOS Estadistico| gc=1,50 HA 25/B/20/llla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 gs=1,15 B500S
lla/lla+Qa Illa EL ACERO A EMPLEAR EN LAS ARMADURAS DEBERA ESTAR CERTIFICADO CON SELLO DE CALIDAD HOMOLOGADO AL EJECUTAR LA
RECUBRIMIENTOS NOMINALES PARA 25<fck<40 35/50 mm. 45 mm. CIMENTACION SE REALIZARA LA RED DE PUESTA A TIERRA EN CONFORMIDAD CON EL R.E.B.T. Y LAN.T.E. IEP.
RECUBRIMIENTOS MiNIMOS PARA 25<fck<40 25/40 mm. 35 mm.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION +‘%”+ XUNTA DE GALICIA
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A PESAR DE LAS POCAS LUCES ENTRE APOYOS, SE GARANTIZARA UNA
CORRECTA SOLUCION CONSTRUCTIVA DEL APOYO DE LAS CORREAS EN
LOS MUROS PALOMEROS, PARA GARANTIZAR LA RESISTENCIA DE
uL 90 L DICHAS UNIONES FRENTE A LOS ESFUERZOS DE PRESION Y SUCCION
’ ’ GENERADOS POR CARGAS EOLICAS, NIEVE, ...
CUADRO DE ESPECIFICACIONES PARA HORMIGONES - EHE
MATERIALES HORMIGON ACERO
POSICION Nivel de |Coeficiente de : .. | Contenido min. [Maxima relacion| Tamafo max. | Consistencia ‘e Resistencia Nivel de | Coeficiente de Tipo de
ELEMENTO Control Seguridad Tipo de Hormigon de Cemento (a/c) del Arido s/.UNE 7103 Compactacion a los 28 dias Control Seguridad Acero
CIMENTACION ZAPATAS Y LOSA Estadl’st!co gci1,50 HA 25/P/20/Ila 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Ple’lst!ca V!brado >25 N/mm2 Normal gsi1,15 B 500 S PROYECTO BAS|CO Y DE EJ ECUC|ON +<“:7’+ XUNTA DE GALICIA
VIGAS DE ATADO  |Estadistico| 9c=1,50 HA 25/P/20/Ila 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm2 Normal 0s=1,15 B500S + 0 . , .
SOPORTES Estadistico| gc=1,50 HA 25/P/20/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm2 | Normal gs=1,15 B 500 S PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA % ¢4 CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION
ELEMENTOS FORJADOS Estadistico| gc=1,50 HA 25/B/20/lla 275 kg/ma. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 | Normal | 9s=1,15 B500 S E ORDENACION UNIVERSITARIA
AL INTERIOR VIGAS Estadistico| Jc=1,50 HA 25/B/20/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm?2 Normal gs=1,15 B500S FERNANDO FERRO CRUZ . . ~ - o
MUROS Estadistico| gc=1,50 HA 25/P/40/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm?2 Normal gs=1,15 B 500 S - Arquitecto Col. 3120 — EMPLAZAMIENTO:  Avda. Francisco Yo eZN Badia n® 1
LOSAS Estadistico| gc=1,50 HA 25/B/20/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 Normal 9s=1,15 B 500 S MUGARDOS (A CORURNA)
SEMENTOS TODOS Estadistico| gc=1,50 | HA 25/B/20/llla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 | Normal gs=1,15 B 500 S
lla/lla+Qa lla EL ACERO A EMPLEAR EN LAS ARMADURAS DEBERA ESTAR CERTIFICADO CON SELLO DE CALIDAD HOMOLOGADO AL EJECUTAR LA estructura
RECUBRIMIENTOS NOMINALES PARA 25<fck<40 35/50 mm. 45 mm. CIMENTACION SE REALIZARA LA RED DE PUESTA A TIERRA EN CONFORMIDAD CON EL R.E.B.T. Y LA N.T.E. IEP.
RECUBRIMIENTOS MiNIMOS PARA 25<fck<40 25/40 mm. 35 mm. FECHA: ABRIL 2015 PLANTA DE CUBIERTAS
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zona, la profundidad de la cimentacion sera la correspondiente a la profundidad del Referencias | Dimensiones (cm) | Canto (cm) | Armado inf. X | Armado inf. Y A ‘ \/Q'J“Am ‘F\+2“D¢UW )
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CUADRO DE ESPECIFICACIONES PARA HORMIGONES - EHE
MATERIALES HORMIGON ACERO
POSICION Nivel de |Coeficiente de : .. | Contenido min. |Maxima relacion| Tamafio max.| Consistencia ‘e Resistencia Nivel de | Coeficiente de Tipo de
ELEMENTO Control Seguridad Tipo de Hormigon de Cemento (a/c) del Arido s/.UNE 7103 Compactacion a los 28 dias Control Seguridad Acero
) ZAPATAS Y LOSA |Estadistico| Jc=1,50 HA 25/P/20/1la 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm2 Normal Us=1,15 B 500 S PROYECTO BAS|CO Y DE EJ ECUC|ON XUNTA DE GALICIA
CIMENTACION ™\/|GAS DE ATADO  |Estadistico] 9c=1,50 HA 25/P/20/l1a 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm2 | Normal gs=1,15 B 500 S ) .
SOPORTES Estadistico| gc=1,50 HA 25/P/20/la 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm2 | Normal 9s=1,15 B 500 S PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION
ELEMENTOS FORJADOS Estadistico] gc=1,50 HA 25/B/20/la 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 | Normal 9s=1,15 B 500 S E ORDENACION UNIVERSITARIA
AL INTERIOR VIGAS Estadistico| gc=1,50 HA 25/B/20/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 Normal 0s=1,15 B 500 S FERNANDO FERRO CRUZ . . o _ o
MUROS Estadistico| Jc=1,50 HA 25/P/40/1la 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Plastica Vibrado >25 N/mm2 Normal gs=1,15 B 500 S — Arquitecto Col. 3120 — EMPLAZAMIENTO: - Avda. Francisco Yafl eZN Badia n® 1
LOSAS Estadistico| gc=1,50 HA 25/B/20/lla 275 kg/m3. 0.60 20 mm. Blanda Vibrado >25 N/mm2 | Normal gs=1,15 B500 S MUGARDOS (A CORURNA)
AT 0D TODOS Estadistico| gc=1,50 | HA 25/B/20/llla 300 kg/m3. 0.50 20 mm. Blanda Vibrado >25N/mm2 | Normal | 0s=1,15 B 500 S
lla/lla+Qa llla EL ACERO A EMPLEAR EN LAS ARMADURAS DEBERA ESTAR CERTIFICADO CON SELLO DE CALIDAD HOMOLOGADO AL EJECUTAR LA estructura PLANO N* E-10
RECUBRIMIENTOS NOMINALES PARA 25<fck<40 35/50 mm. 45 mm. CIMENTACION SE REALIZARA LA RED DE PUESTA A TIERRA EN CONFORMIDAD CON EL R.E.B.T. Y LA N.T.E. IEP. ESCALERA
RECUBRIMIENTOS MINIMOS PARA 25<fck<40 25/40 mm. 35 mm. FECHA ABRIL 2015 SC . ESCALA  1/50
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